MIST NEW

TKANINA DEKORACYJNA | DECORATIVE FABRIC

SKEAD | COMPOSITION . . ..ot 100% polyester
SZEROKOSC | WIDTH .. ..ot 315cm
GRAMATURA | WEIGHT . . ...t 116 gr/m?
KURCZLIWOSC | SHRINKAGE . .. ...ttt 1%

TKANINATRUDNOPALNA | FIRE RETARDANT FABRIC . . . . BS5852: PART 1: 1979, IGNITION SOURCE 0

(CIGARETTE)
ZASTOSOWANIE | USAGE. . .. o oot et e e e e e
CZYSZCZENIE | CLEANING . . o oo oo AERA
Dopuszcza sie wystepowanie réznic odcieni pomiedzy OEKO-TEX®
ol H H H dukcyi i. CONFIDENCE IN TEXTILES o0p
poszczegdlnymi partiami produkcyjnymi STANDARD 100 $5%
IW 00070 IW °

Colour shades may slightly vary from dye-lot to dye-lot. Tested forharmfulsubstances

www.oeko-tex.com/standard100
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CONFIDENCE IN TEXTILES g

STANDARD 100 3%
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Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100




